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Uputstva za CiS¢enje i odrzavanje podnih obloga

Troskovi ¢iséenja i odrZzavanja podnih obloga danas Cine jednu od najvecih stavki u mnogim
proracunima. Pored ucestalosti koriStenja i stupnja zaprljanja, troskovi odrzavanja ovise o tri
Cimbenika:

1. karakteristici podne obloge
2. metodi ¢iséenja
3. isredstvu za ¢iséenje kojim se tretira podna obloga

U nastavku donosimo savjete za preventivnu zastitu i odrzavanje da bi vase podne obloge
trajale Sto duze.

Preventivna zastita

Upotreba kvalitetnog otiraca na ulazu vaseg stana, kuce ili objekta sprijecit ¢e unos
prljavstine na podnu oblogu. Otprilike 80% necistoée koju treba ocistiti s poda unosi se
izvana. Postavljenjem kvalitetnog, dobro dimenzioniranog otiraca na ulazu u objekt sprjecava
se i do 90% unosa necistoca u prostor.

Vazan detalj za zastitu podne obloge je i postavljanje polikarbonatnih stitnika (podlozaka)
na pod ispod stolica s kotacima (posebno u uredima), Sto osigurava dugotrajnu i kvalitetnu
zaStitu od habanja i drugih osteéenja.

Svakodnevno ciSéenje

Za dnevno cis¢enje podne obloge dovoljno je usisavanje i brisanje vlaiznom krpom
namocenom u otopinu vode i neutralnog deterdZenta. Nakon brisanja, voda ne smije ostati
na podu. Podna obloga mora biti potpuno suha nakon 15 — 20 sekundi.

Povremeno cis¢enje
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Ovisno o vrsti podne obloge, preporucujemo periodi¢no strojno ciséenje i/ili nanosenje
zaStitnoga zavrsnog sloja za podne obloge za koje predviden ovaj vid odrzavanja. Na podove
s tvornickom PU zasStitom potrebno je s vremena na vrijeme nanijeti sredstvo za poliranje ili
vosak, da im se vrati sjaj i olakSa Cis¢enje. Naj¢eS¢a metoda periodi¢nog odrzavanja podnih
obloga je ¢is¢enje kombiniranim strojem, nanos zavrsnoga zastitnog sloja i suho poliranje.



